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WÄRMEBEHANDLUNG VON VERBINDUNGSELEMENTEN

einleitung 

Verbindungselemente werden aus einer Vielzahl von 
Werkstoffen gefertigt. entscheidend für die Wahl 
des jeweils richtigen Werkstoffs sind anwendungs-
bereich und einsatzumgebung. stähle und nicht 
rostende stähle werden am häufigsten verwendet, 
aluminium und andere nichteisenlegierungen 
werden ebenfalls eingesetzt. abhängig vom 
gewählten Werkstoff sind unterschiedliche Proz-
esse erforderlich, um die richtigen mechanischen 
eigenschaften zu erzielen. durch eine Wärme-
behandlung werden die mechanische Festigkeit, 
die duktilität und, bei manchen legierungen, die 

Korrosionsbeständigkeit gesteigert. im Folgenden 
werden einige Beispiele von Werkstoffen bespro-
chen, die einer Wärmebehandlung unterzogen 
werden müssen, bevor sie eingesetzt werden 
können.

Stähle

unlegierte und legierte stähle werden am häufigsten 
für die herstellung von Verbindungselementen ver-
wendet. die stähle sind folgendermaßen klassifiziert:

abb. 1: stahlklassen

stahl

Baustahl

niedriglegierter stahl 
(≤ 8 %

legierungselemente)

hochlegierter stahl 
(≥ 8 %

legierungselemente)

stahl mit niedrigem
Kohlenstoffgehalt

(< 0,2 %)

stahl mit mittlerem
Kohlenstoffgehalt

(0,2 – 0,5 %)

stahl mit hohem
Kohlenstoffgehalt

(> 0,5 %)

Beispiel: 1.7202 / 
37Crmo4

Beispiel: 1.4301 
/ X5Crni 18 9 

(nichtrostender stahl 
a2)

Beispiel:  
1.0034 / rst34-2

Beispiel:  
1.0511 / C40

Beispiel:  
1.0611 / C62
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Vor der herstellung der Verbindungselemente wird der dafür eingesetzte stahldraht einer Wärmebehan-
dlung unterzogen, um die Kaltumformung zu ermöglichen. diese art der Wärmebehandlung wird Weih-
glühen genannt. dabei wird die Festigkeit des stahls reduziert, die Kaltumformbarkeit verbessert und somit 
die Werkzeugkosten verringert. nach der umformung des drahtabschnittes zum Verbindungselement weist 
der stahl aufgrund der mechanischen Verformung abschnittsweise eine leicht erhöhte Festigkeit auf, erfüllt 
jedoch noch nicht die standards der Festigkeitsklassen und -güten für hochfeste Verbindungelemente 
(Festigkeitsklasse 8.8 / 10.9 / 12.9).

daher werden die Verbindungselemente nach der umformung einer weiteren Wärmebehandlung unterzo-
gen, der sogenannten Vergütung. diese besteht aus den schritten härten und anlassen.

Vergütung: Härten und Anlassen

hierbei handelt es sich um das in der industrie 
am häufigsten verwendete Wärmebehand-
lungsver-fahren. Beim austenitisieren werden 
die Verbindungselemente normalerweise eine 
bestimmte Zeit lang bis auf 815 – 870°C erhitzt 
und dann abgeschreckt. dabei entsteht durch 
gefügeumwandlung eine extrem harte und spröde 
mikrostruktur, der sogenannte martensit. das 
geläufigste abschreckmittel dabei ist ein temperi-
ertes Öl. der gebildete marensit ist gekennzeichnet 
durch:

 § eine sehr hohe Festigkeit / härte
 § eigenspannungen
 § geringe duktilität und
 § niedrigere Zähigkeit

daher wird unmittelbar im anschluss eine weitere 
Wärmebehandlung durchgeführt, das sogenannte 
anlassen. durch das anlassen werden Festigkeit 
und härte des Verbindungselements leicht reduz-
iert, die duktilität gesteigert sowie Zähigkeit und 
Formbeständigkeit verbessert. durch regelung von 
temperatur und dauer des anlassprozesses kann 
die gewünschte Festigkeit eingestellt werden. in 
abbildung 3 sehen sie einige Beispiele dafür, wie 
die Vergütungstemperatur die endgültige härte von 
4 verschiedenen stählen beeinflusst.

Cleaning 
stage

Cleaning 
stage

Quenching 
tanks Soluble oil

Tempering furnace Finished 
fasteners

Austenitizing 
furnace

abb. 2: Vergütungsprozess: härten (austenitisieren + abschrecken) und anlassen

reinigungs-
schritt austenitisierungsofen reinigungs-

schritt anlassofen
Fertiggestellte 
Verbindungs-

elemente

abschreck-
becken lösliches Öl
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abb. 4: Wirkung der anlasstemperatur (Quelle: asm handbook: Band 4 – „heat treating“)

Nichtrostende Stähle

nichtrostende stähle sind als eisenbasierte legierungen mit mindestens 10,5 % Chrom klassifiziert. 
sie können in die folgenden 5 gruppen eingeteilt werden:

Arten Chemische Zusammensetzung Allgemeine Eigenschaften

austenitisch min. 16% Chrom und 6% nickel mittlere temperatur- und
Korrosionsbeständigkeit

Ferritisch 15 bis 18% Chrom / geringer  
Kohlenstoffgehalt mittlere Korrosionsbeständigkeit

martensitisch 10,5 bis 18% Chrom / bis 2,5% nickel
hoher Kohlenstoffgehalt

hohe Festigkeit und mittlere
Korrosionsbeständigkeit

duplex 19 bis 26% Chrom / 1 bis 8% nickel / 
bis 4,5% molybdän

höhere Festigkeit und Korrsions-
beständigkeit als austenitische 
stahlgüten

ausscheidungshär-
tend

Chrom zwischen 11,75 und 17% /
hoher nickel- und oder aluminiumge-
halt

hohe Festigkeit und gute
Korrosionsbeständigkeit

Wirkung der anlasstemperatur auf verschiedene stähle nach 
2 stunden haltezeit

duktilität

stahl 1.0034
stahl 1.7225
stahl 1.6511
stahl 1.6545

temperatur (°C)

h
är

te
 (h

rC
)
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Austenitische Stähle wie 1.4301 (a2) und 1.4401 (a4) können nicht durch eine 
Wärmebehandlung gehärtet werden. diese art von edelstahl erhält seine 
mechanischen eigenschaften ausschliesslich durch die Kaltverfestigung 
während der herstellung (umformung, gewindewalzen) . in einigen Fällen 
wird jedoch eine Wärmebehandlung durchgeführt, um Korrosionseigen-
schaften zu verbessern und eigenspannungen aus anderen herstellungsproz-
essen wie z.B. schweissen zu entfernen. durch die Kaltverfestigung wird aber 
auch die magnetische Permeabilität gesteigert – daher kann eine zusätzliche 
Wärmebehandlung auch durchgeführt werden, um bei gegenständen, die eine 
niedrige magnetische Permeabilität erfordern, die effekte der Kaltverfesti-
gung zu entfernen.

Ferritische Stähle wie 1.4003 können nur geringfügig durch Kaltverfestigung 
gehärtet werden. durch Wärmebehandlungen kann die Festigkeit dieser art 
von stahl nicht erhöht werden. die Verfestigung während der Kaltumformung 
verringert jedoch die duktilität und macht damit eine vollständige glühbehan-
dlung notwendig, um diese zurückzugewinnen.

Martensitische Stähle wie 1.4005, 1.4057 oder 1.4104 können wie unlegierte 
und legierte stähle vergütet werden. diese güten werden entweder in Öl oder 
luft abgeschreckt.

Duplex Stähle wie saF 2205 ® (uns s31803) werden verwendet, wenn eine 
hohe Festigkeit (doppelt so hohe streckgrenze wie bei normalen austen-
itischen edelstählen) und eine höhere Korrosionsbeständigkeit im hinblick 
auf eine chloridinduzierte spannungsrisskorrosion gefordert ist. diese stähle 
bestehen aus einer mischung von zwei parallel vorliegenden mikrostrukturen: 
Ferrit und austenit, welche durch einen gesteuerten Vergütungsprozess 
eingestellt wird.

Ausscheidungshärtbare Stähle gibt es in drei Varianten: martensitisch mit 
niedrigem Kohlen-stoffgehalt, semiaustenitisch und austenitisch. Jede art muss 
ganz spezifisch wärmebehandelt werden, um die gewünschten mechanischen 
und Korrosionseigenschaften zu erzielen. die ausscheidungshärtung ist dabei 
ein Wärmebehandlungsprozess, bei dem ebenfalls die Werkstofffestigkeit durch 
Bildung inkohärenter intermetallischer Phasen erhöht wird. diese art der 
Wärmebehandlung kann wird auch legierungen von nichteisenmetallen wie 
aluminium, titan und Kupfer durchgeführt.

Austenitische Stähle

Ferritische Stähle

Martensitische Stähle

Duplex Stähle

Ausscheidungshärt
bare Stähle
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Legierung und 
Zustand

Wärmebehandlung 1 Härte (HRB) 2
Zugfestigkeit (MPa) / Streck-
grenze (MPa) / Dehnung (%) 

Min. – Probestab 2

2024-t4
lösungsglühen bei 495°C mit 
anschl. Kaltauslagerung bei
raumtemperatur

70-85 427 / 275 / 10

6061-t6
lösungsglühen bei 530°C mit
anschl. Warmauslagerung bei
160°C

40-50 290 / 241 / 10

7075-t73

lösungsglühen bei 490°C 
mit anschl. 2-stufen 
Warmauslagerung bei 
107°C + 177°C

80-90 469 / 386 / 10

Legierung Wärmebehandlung 1 Härte 2
Zugfestigkeit (MPa) / Streck-
grenze (MPa) / Dehnung (%) 

Min. – Probestab 2

tial6V4
(grade 5)

lösungsglühen bei 955 – 970°C 
(1 std.), abschrecken in Wasser 
und Warmauslagern 
(z.B. 4 – 8 h bei 480 - 595°C oder 
2 – 4 h bei 705 - 760°C)

30-39 hrC 896 / 827 / 10

Aluminiumlegierung

aluminiumlegierungen können in nichtaushärtbare und aushärtbare legierungsgruppen eingeteilt werden. 
die nichtaushärtbaren aluminiumlegierungen entsprechen den serien 1XXX, 3XXX, 4XXX und 5XXX. diese 
erhalten ihre Festigkeit durch den anteil zugegebener legierungselemente und die Kaltverfestigung beim 
umformen und gewindeformen. Je höher der umformgrad, umso grösser die Festigkeit.

die aushärtbaren aluminiumlegierungsgruppen  2XXX, 6XXX und 7XXX erfordern ein lösungsglühen, 
abschrecken und auslagern (warm oder kalt), um die gewünschten mechanischen eigenschaften zu erh-
alten. Bei dieser ausscheidungshärtung werden intermetallische Phasen aus aluminium- und legierung-
satomen gebildet, die in der richtigen größe die Festigkeit signifikant erhöhen. die folgende tabelle gibt 
einen Überblick über die gängigsten aluminiumlegierungen und Wärmebehandlungszustände:

Titanlegierungen

titanlegierungen werden verwendet, wenn maximaler Korrosionsschutz, Festigkeit und gewichtseinspar-
ungen von Bedeutung sind. Je nach legierung können bei gleicher Festigkeit im Vergleich zu hochfestem 
stahl bis zu 40 % an gewicht eingespart werden. angesichts der eigenschaften dieser legierung fällt die 
Wahl nicht schwer, insbesondere in weniger kostengetriebenen industrien wie der luft- und raumfahrt 
und im autorennsport. Bei der herstellung von Verbindungselementen wird hauptsächlich titanlegierung 
tial6V4 (grade 5) verwendet. in der folgenden tabelle finden sie die Wärmebehandlungen und die mecha-
nischen eigenschaften:

1   asm handbook – Volume 4
2   astm F468
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1   asm handbook – Volume 4
2   astm F468
3   http://www.specialmetals.com/documents/inconel%20alloy%20718.pdf

Legierung Wärmebehandlung 1 Härte (HRB) 2
Zugfestigkeit (MPa) / Streck-
grenze (MPa) / Dehnung (%) 
Min. – bearbeitete Probe 2

inconel® 718
(ams 5662)

lösungsglühen bei 980°C (1h) 
mit luftabkühlung und anschl. 
Warmauslagerung bei 720°C, 
abkühlen auf 620°C und halten 
bis insgesamt 18h, luftab-
kühlung

331 hBW 1275 / 1034 / 12

Nickellegierungen

nickelbasislegierungen werden immer dann verwendet, wenn eine hohe lorrosions- und hitzebestän- 
digkeit erforderlich ist. anwendungsbeispiele sind Flugzeug- und gasturbinen sowie Kryotanks 3. ein 
Beispiel für eine legierung, die bei der Fertigung von Verbindungselementen eingesetzt wird, ist  
inconel® 718. dieser Werkstoff kann für anwendungen bei -250 – 700°C verwendet werden.
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in der folgenden grafik werden die mindest-Festigkeitsbereiche der einzelnen legierungen dargestellt:

die einzelnen legierungen erfordern unterschiedliche Wärmebehandlungen, um die gewünschten eigen-
schaften zu erzielen. einige legierungen eignen sich für die Fertigung von Verbindungselementen ohne 
zusätzliche Wärmebehandlung . sind für die anwendung jedoch hochfeste eigenschaften erforderlich, so 
muss eine angemessene Wärmebehandlung durchgeführt werden. Wenn sie an weiteren informationen zu 
den Wärmebehandlungen von Verbindungselementen interessiert sind, steht ihnen Bossard jederzeit zur 
Verfügung.

literaturangaben:

1. asm handbook – Band 4
2. astm F468
3. astm F593
4. iso 898-1
5. www.specialmetals.com

abb. 5: mindestfestigkeitsbereiche verschiedener legierungen

m
in

de
st

fe
st

ig
ke

it 
(m

Pa
)

Zugfes-
tigkeit

streck-
grenze

Zugfes-
tigkeit

streck-
grenze

Zugfes-
tigkeit

streck-
grenze

Zugfes-
tigkeit

streck-
grenze

Zugfes-
tigkeit

streck-
grenze

Zugfes-
tigkeit

streck-
grenze

aluminiumlegie-
rungen

Kupferlegierun-
gen titanlegierungen titanlegierungen nichtrostender 

stahl stahl
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Wenn sie weitere unterstützung benötigen oder spezielle 
anforderungen an die Wärmebehandlung von 

Verbindungselementen haben, besuchen sie bitte unsere 
Kontaktseite unter www.bossard.com und sprechen sie mit 

dem Bossard-Kundendienstmitarbeiter.


